
电镀后处理

电镀后处理_下载链接1_

著者:王尚义

出版者:7-122

出版时间:2008-2

装帧:

isbn:9787122017482

http://www.allinfo.top/jjdd


《电镀后处理》首先阐述了电镀后处理的一般工艺方法，重点对镀铬、镀铁、镀铜、镀
镍、镀锌、镀锡、镀镉、镀银、镀金、镀铂、镀铑、镀钯、镀铟、镀合金、表面氧化和
磷化、阳极氧化、电刷镀等镀种的后处理工艺和镀层退除方法等做了具体介绍。

《电镀后处理》可供电镀企业、机械制造及修理企业的电镀技术人员和工人参考阅读，
也可供有关科研及大专院校师生参考。
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